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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované podminky
pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh (dale jen CPR).

Vyrobce/ Klient

Provozovna

Vyrobek

Zakazka éislo

Smilouva o certifikaci Cislo

Za spravnost zpravy odpovida

Datum vydani zpravy

Ceské Stérkopisky spol. s r.o.
Cukrovarska 34 .
190 00 Praha 9 - Cakovice

ICO: 275 84 534

CEPERKA
533 45 Ceperka

PFirodni téZzené kamenivo

Mﬁ/

009/2023
2842021
Ing. Petra Kubidtova

15. kvétna 2023

Zprava obsahuje celkem 4 strany v&etné strany titulnl a 1 pfilohu.

Zprava byla vystavena v jednom vyhotoveni. Original cbdrzel klient, kopie je uloZena v archivu OS &. 1392.
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1. Udaje o vyrobku

Zpréava o dozoru &islo: CPR - 009/2023 Strana Clslo

D2
Podet stran 14

Shoda RV s harmonizovanou normou byla pti certifikaci RV posouzena QS & 1392 systémem 2+,
ktery vyplyva z CPR, pfiloha V a z tabulky ZA.2a harmonizované normy, a je popsan v certifikadnim
schématu ¢&. 2. Klient na provozovn& vyrabi a uvadi na trh v ramci schvaleného RV vyrobek, ktery je

identifikovan jako:

Pfirodni t&Zené kamenivo.

2. Seznam podklad( pro posouzeni

Identifika&ni tidaje o klientovi;

Pfirutka fizenf vyroby a dokumentace RV;

Protokol o zkousce typu vyrobku: 170/21;

Protokol o vysiedku AVCP RV &.: CPR-5011/2021;
Osvé&déeni o shodé fizeni vyroby &.: 1392-CPR-0617;

Zaznamy vyrobee;

Zprava z piedchoziho dozoru nad fizenim vyroby ¢.: CPR-002/2022.

3. Normativni dokumenty pouzité pii AVCP

Technické predpisy

Nafizeni Eyropského parlamentu a Rady (ELN ¢ 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh, ve znéni pozdé&jsich predpisil;
Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakoni

ve znénl pozdé&jsich piredpisy;

Vyhlagka SUJB o radiaéni ochrané &. 422/2016 Sb. (§ 102 a Pfiloha &. 28).

Harmonizované normy

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007

Ostatni dokumenty

Kamenivo do hetonu

Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, letistnich a jinych dopravnich pioch

Kamenivo pro malty

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym
pojivem pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

NB-CPD/SG02/04/010r1 — Poziéni dokument SG02 — OsvédEovani fizeni vyroby kameniva,
NB-CPD/AG/08/009r1 — Poziéni dokument — Disledky oprav tiskovych chyb, dodatk( a revizi
harmonizovanych evropskych noremn pro NO;

NB-CPR/14/612r7 — Pozi¢ni dokument — Vydavani osvédéeni podle CPR;

NB-CPR/16/684r3 — Poziéni dokument — Cetnosti dozor(l, posouzeni a hodnoceni fizen( vyroby;
NB-CPR/17/722r8 — Pozi¢nl dokument — Pokyn pro OS k AVCP podle CPR;

NB-CPR/17/743r4 — Pozitni dokument — Zakladni podminky pro OS ve vztahu k pfeznaceni;
NB-CPR/17/744r2 — Pozi¢tni dokument — Subdodavky &innosti OS;

NB-CPR/18/772r2 — Poziéni dokument — Dotisk protokolll 0 zkousce;

NB-CPR/19/792r5 - Pozi¢ni dokument — Pouziti historickych dat;

NB-CPR/19/793r4 — Pozi¢ni dokument — Pokryti harmonizovanymi normami;

NB-CPR/19/813r1 — Poziéni dokument — Pokyn pro OS poskytujici sluzby ve vztahu k pfeznadenym
stavebnim vyrobkiim v AVCP systémech 1+, 1 a 2+,

NB-CPR/20/852r3 — Poziéni dokument ~ UdrZzovani osvédéeni CPR béhem covidu-19;
NB-CPR/22/889r3 — Pozi¢ni dokument — Datované a nedatované odkazy.

Dokumentované postupy COV:

Certifikaéni schéma &. 2.
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4.2

4.3

Dozorovy audit ve vyrobné a Fizeni vyroby

PoZadavky na Fizeni vyroby

PoZadavky na fizenl vyroby jsou stanoveny harmonizovanymi normami, technickymi predpisy a
harmonizovanyimi horizontainimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3.

Posuzovani

Planovany dozorovy audit u klienta provedl posuzovatel OS ¢. 1392 Jan Brzek, DiS. dne 3.5.2023.
Predmétem dozoru bylo posouzeni dokumentace RV, z4znami a inspekce vyrobny s ohledem na
zajisténi stalosti vliastnosti. Audit byl proveden za piftomnosti zastupce klienta. PInéni poZadavki
pfedmétnych harmonizovanych norem a technickych pfedpisl je zaznamenano v Checklistu, ktery je
piflohou této zpravy,

Jedna se o prib&zny pravidelny dozor OS nad RV klienta.

Zjisténi z dozorového auditu

s Vyrobce poskytuje zdroje potfebné Kudrzovani a zlepSovani systému managementu, ma
k dispozici kompetentni pracovniky k zajigténi fungovani vSech procesl, udrZuje nezbytnou
infrastrukturu a prostfedi, provozuje technolegicke zafizeni zaji&tujici stabilitu vyrobnich procesh
a dosaZeni shody vyrabénych vyrobkl, fidi dokumentované informace a poskytuje zdroje
potiebné pro monitorovani a méieni.

s Rozsah provozovansho RV, ve vztahu k harmonizovanym normé&m pro kamenivo, zistal od
posledniho posouzeni beze zmény.
Vyrobce uvadi na trh vyrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004,
EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1.2007.

¢ Sortiment vyrobkli vyrab&nych v systému 2+ se od posledniho auditu nezménil. Pfi potfebé
zafazeni nového vyrobku do RV je vyrobce povinen predlozit OS Zadost o jeho zafazenl do RV a
vykonat zkousky typu pfedmé&tného vyrobku.

Vyrahéné frakce: 0/4 P, 4/8 P, B/1M16 P, 16/32 P.
o Neshoda zjisténa pfi poslednim auditu byla odstranéna.
s Auditem nebyly zjistény neshody.
e Daldi dhleZita zjisténi : -

Vysledkem dozorového auditu fizeni vyroby je zjisténi, Zze fizeni wvyroby klienta vyhovuje
poZadavkim certifikace.

Zavér hodnoceni

Na zaklad® zjisténi z vykonanych dozorovych &innosti a vyhodnoceni uvedenych v odstavci 4.3
posuzovatel/VP doporuéuje ponechat klientovi ud&lenou certifikaci RV.

Vedouci posuzovatel: Karel Krutil Podpis: /\j\l\/\/\[\/\/

Prezkoumani a rozhodnuti

Vedoucl OS piezkoumal provedené dozorové &innosti a pofizené zdznamy z dozoru ziskané béhem
etapy stanoveni a rozhodl, Ze:
a) Klient udrzuje podminky pro fadné fungovani zavedeného fizeni vyroby pfi vyrobé kameniva.

b) Klient zajituje provadéni pozadovanych kontrolnich zkou$ek vyrobkil zafazenych v RV a
piedloZil vysledky t&chto zkousek.

c) Klient vydal a udrzuje aktualni Prohlaseni o viastnostech a deklarované hodnoty jednotlivych
zakladnich charakteristik jsou ve shod& s vysledky provedenych zkousek typu.

d) Rizeni vyroby spliiuje pozadavky certifikaSniho schématu &. 2.
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€)

f)

Posuzované fizeni vyroby i nadale cdpovida stanovenym poZadavkim a lze vyjadiit shodu
s normami a normativnimi dokumenty uvedenymi v odstavei 3.

Vysledkem dozoru je rozhodnuti, Ze fizeni vyroby i nadale
odpovida pozadavkaim harmonizovanych norem

uvedenych v bodé 3 a OS nadale ponechava v platnosti vydanou certifikaci fizeni vyroby.

. . /?
Datum: 15. kvétna 2023 Podpis vedouciho OS &. 1392: %‘4 /ﬂ”
7. Zaver
a) Zjisténi a zavéry uvedeneé viomto protokolu plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné

b)
c)
d)

€)

g)

h)

Priloha:

skuteénosti, za kterych bylo posouzenl shody fizeni vyroby provedeno, pokud by tato zména
mohla ovlivnit vlastnosti vyrobkll (naptf. zmé&na harmonizované normy, technickych predpisil,
vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

Klient je povinen udrZovat v aktudlnim stavu dokumentaci fizenl vyroby, efektivné provozovat
fizeni vyroby a provadét v poZzadované ¢etnosti pfedepsané kontroly a zkou&ky.

Klient musi fidit vyrobu tak, aby viastnosti vyrobk{i uvadé&nych na trh byly ve shodé s vlastnostmi,
které deklaruje na zakladé& vysledk( zkousky typu v prohlaSeni o viastnostech.

Posouzenl a hodnoceni SRV (FPC) nezahrnuje posouzeni celkové shody vyrobku s technickou
specifikaci.

V pfipadé, Ze klient bude chtit uvest na trh novy vyrobek, podle harmonizované normy ji2
uvedené v osvédéeni o shodé fizeni vyroby, musi nejdfive provést nebo zajistit provedenl
zkousky typu piredmétného vyrobku a pozadat OS o jeho zarazeni do fizeni vyroby.

V pfipadé&, Ze klient bude chtit uvést na trh vyrobek podle harmonizované normy, ktera doposud
neni uvedena v osv&déeni o shodé& fizeni vyroby, musi nejdfive provést nebo zajistit provedeni
zkousky typu vyrobku podle této normy a poZadat OS o rozs(feni fizeni vyroby o tuto normu.

0S bude minimélné jednou ro&né provadé&t pribéZny dozor, posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti provozovaného fizenl vyroby, ktery je podminkou platnosti certifikace.

Dozorem nebyly zjistény neshody, které by vyzadovaly zvySeni &etnosti dohledu. Dal3i dozor nad
RV provede OS v oznameném terminu v pfi§tim roce.

Dozorem nebyly zjistény neshody vyZadujici opakovany dozor.

Checklist

Formuidl OS €. 44/48 C
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CHECKLIST

pro dozorovy audit Fizeni vyroby kameniva
podie certtifikatniho schématu &. 2

Klient Ceské $térkopisky spol. s r.0., Cukrovarska 34, 190 00 Praha 9 — Cakovice
Provozovna CEPERKA Cislo provozovny. 284
Adresa provozovny Piskovna Ceperka, 533 45 Ceperka

Posuzovatel Jan Brzek, DiS. Datum auditu: 3.5.2023
Vedouci posuzovatel Karel Krutil

Pozorovatel -

Za vyrobce Jan Pleskot

Poutzity zpGsob AVCP - systém 2+. Na provozovné je vyrab&no kamenivo podle t&chto norem (nehodicr se Skrtni):
EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007,
EN-43450:20024/AC:2004, : : .

Na sirané 5 je uveden akiugini seznam vyrobkd, u nichZ byia provedena pogateéni zkousky typu (1), a které jsou
v ramel Fizenl vyroby (RV) na provozovn& vyrabsny, zkouseny a uvadany na trh.

Stupné hodnoceni poZadavku pii auditu;
C = (conformity) — poZadavek spinén — shoda.

R = (remark) - poZadavek spinén s diicimi nedostatky — méné vi¥znamné neshoda, kterd nezpisobuje riziko v efektivaim fungovéni RV
a musi byt odstranéna v urfeném Case. Termin odstranéni dohodne posuzovatel s kiientem a uvede jef ve zfisténi.

NC = (non conformily) — poZadavek nespinén — neshoda - nepinéni, kieré oviiviiuje fungovani a efektivitu RV takovym zpisobem, Ze
produkty nemohou byt nadéle uvadény na trh. Posuzovatel poiidf zdznam o neshodé a odkaz o zéznamu uveds ve zZji§téni. Pfi
zZjiténi neshody se zvaZuje potfeba opakovani celého audity RV nebo jeho S4sti.

~ Ve sloupci Hodnoceni se kiizkem oznadl stupefi hodnocenf poZadavku formulovaného v otdzcs.
= Ve sloupci Zji§téni, komentar se uvédr pozitivnl nebo negativni Zjistént, upfesnéni jak a kde je poZadavek dokumentovan, pfipadné
dohodnuté terminy odstranéni neshod, pifle2itosti ke zlepSovéni, nebo jiné ditle3ité poznatky. PouZivany termin ,wyrobce” oznaduie kiienta.

Kapitola 1 -~ Ovod

Otazky Zjisténi, komentaf
1. Uved neshody zjist&né pfi poslednim auditu. Byly NC | R | P posiednim dozoru dne 15.3.2022 byla zjisténa méné
dstran&ny viechny zjisténé neshody a je o tom zaznam? vyznamna neshoda vbodd 1.6 checkiistu, vyrobce
o y v Zjisténé neshody a je o tom zézna nodostatky odstrant
2. Byl od posledniho auditu zatazen do RV novy vyrobek NC | R | Ve sledovaném obdob! nebyl do RV zafazen 2é&dny novy
(ktery a kdy) a byla u ného provedena zkougka typu (TT)? vyrobek.
3. M vyrobee aktudini Osvédceni RV a jsou odkazy na NC | R | Provozovna je driitslem platného Osvédéani o shodé RV
AVCEISIEr ST S SAe e s Y & 1392-CPR-0617, Keré bylo vydéno dne 6.4.2021.
Odbkazy na AVCP fsou s nim ve shodé.
4. Mé vyrobce provedenu zkousku typu viech vyrobku, NC | R | Fro veskeré vyrobky, které vyrobce uvédi na trh pod
které uvad na trh pod oznadenim CE a viastni o tom oznacenim CE, mé provedeny zkouSky TT. PledloZil
protokol o TT? Profoko! &. 170/21 ze dne 30.3.2021.
5. Viypracoval vyrobce Prohladeni o viastnostech (DoP) a je NC | R | ProhiéSeni o viastnostech (DoF), vydana dne 17.3.2023
klarovana drovefi viastnost vyrobki ve shodé s vysledk: pro veskeré vyrobky zafazené v RV, obsahuji vSechny
g-?-?a @ droven viastnostl vyrobkd ve shodé s vysledky poZadované informace. Deklarovang drover’ viastnosti je
ve shodé s vysfediy TT.
6. Pripojil virobce k vyrobkiim uvadsnym na trh &titek s NC | R | Vyrobce phipojil kvyrobkim Stitek s cznadenfm CE
oznadenim CE a s poZadovanymi informacemi? § poZadovanymi informaceimi.
7. Obsahuje privodni dokument k vyrobku (dodacf list) ¢/| NC | R | Provefen dodaci list &. D232402197 vyrobku 4/8 P ze dne
pofadové &islo, identifikaci vyrobku, odkaz ha normu, podie %5'2023' Dodac] listy vyrobkt uvédénych na trh v rémei
které je uvadén na trh, datum vystaveni a zaznam o V obsahujl potfebné nélelitostl. .
provedené vystupni kontrole? Doporuéeni posuzovatele: Doplnit na dodaci list
informaci o provedené vystupni kontrole.
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8. Uvadi vyrobce na trh daldi vyrobky mimo ramec RV?
Pokud ano, uved kiteré. Jsou jejich dodacf listy odliseny?

Virobce uvédr na trh i vyrobky mimo rémec RV, provéfen
dodaci list ¢ D232402223 ze dne 3.5.2023 vyrobku
Zahradnf kémen.

Doporudeni posuzovatele: Z dodacich listé mimo rémec

RV odstranit odkaz na nafizeni CPR 305/2011.

Kapitola 2 — Organizace

Otazky Zjisténi, komentaf

1. Jsou stanoveny v ramci RV odpovédnosti, pravomoci a NC | R | fozdsleni odpavédnosti a pravomocl je zpracovéno
vzéjemné vztahy mezi pracovniky ktefi ovliviiuji jakost v kapitole 2.1 Piirucky Hzenf vyroby (déle jen PRV) a je
aktualni a jsou dodrZovany? dodrZovéno.

2. Je ustanovena osoba odpovédné za RV na provozovné, NG | R | Osobou odpovédnou za RV je i nadsle vedouc!
mé pfislusné pravomaci a odpovédnost za zajisténi spinéni provozovny Jan Pleskol. PR auditu bylo piedioZeno
pozadavkil na RV? (jméno, datum jmenovani nebo pledani povéfen! ze dne 26.2.2021.

pracovni napliné).

3. Bylo RV pfezkouméno v odpovidajicim intervalu, byly NG | R | Wrobce RV vodpovidajicim intervalu  pfezkoumal,
projednény uréené oblasti a je o tom z4znam? pfedioZil o tom zéznam ze dne 20.2.2023.

Kapitola 3 — Postupy Fizeni

Otézky

Zjigtanl, komentaf

1. Doslo od posledniho auditu ke zméném v RV C/HHNC IR Ve sfedovaném cbdobi nedodlo v dotazovanyech oblastech
{persondlnim, erganizadnim, vy&tu zavedenych vyrobkovych ke 2méném.
norem nebo daléim zm&nam) a oznamil vyrobee tyte zmény
pisemné& ozndmenému subjektu (OS)7
2. Obsahuje dokumentace RV pozadované &4sti: Pfirugku, | G| NC | R | Dokumentace RV a jeji aktudini stav:
Pfilohy, Formutée, Externf dokumentaci, Postupy a jsou * PRV v platném vydéni & 1 ze dne 22.3.2021, vCetné
udrZovany v aktualnim stavu? Odpovidd strukiura P ;”::n uldte uriend pro zépisy (deji jsou stanoveny
k tl nadale poi kiim normy? ¢
dokumentd nadéie pozadavkam normy? v Piiloze & 1 PRV a jsou k dispozici:
« Externi dokumentace — vyrobce mé aktusgini vyrobkové
CSN EN 12620+A1, 13139, 13043 a 13242+A1.
Seznam fizené extemnf dokumentace na Formulafi 03 je
aktudin; '
* Postupy — soubor provozni dokumentace obsahuje
i prislu&né pracovni postupy.
Struktura dokumentlt odpovidd | nadéle poZadavkim
normy.
e v . j i 7 hny
3, Zabezpeduje vyroboe na provozovnd nékteré sluzby, které NC | R | Vwrobce nevyuiivé dodavatelskych sluteb, viechny
maji viiv na kvalitu vyrobk( dodavatelsky? (JestiiZe ano, uved cinnosti s viivem na kvalitu vyroby zabezpecuje viastnimi
slu2bu, dedavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajisténo, 3e prostiedky.
vyrobce nese odpov&dnost za kvalitu dodévanych sluZzeb?
- o . i fi itole
4. Ma vjrobce podrobnou dokumentaci o druhu surovinya  \C/| NC | R | Pivod @ druft suroviny e strucné dokumentovén v kapito
jejim piivedu, jsou k dispozici mapy zobrazujici loZisko a 3.3 PRV, podrobné pak v geologické dokumentaci loziska.
t&2ebnl plén? Akiuéini  petrograficky popis suroviny, je soutdstl
Protokolu o zkouSkéch reakifvnosti kameniva s afkdliemi
& 206/21 ze dne 27.9.2021.
Té&Zebnl plén je soucdsti bérisko-technické dokumentace,
postup t&3by je znézomén v zékiadnf diinf mapé.
5. Identifikoval vyrobce nebezpe&né latky v lokalits? Je ¢/| NC | R | V¥robce v okalité neidentifikoval 24dné nebezpecné fatky.
k dispozici aktuaini protokol 0 méfeni obsahu piirodnich gf‘;‘;"/’;‘g’z"; ze";ie g : 3"'285’;22'% r’;n"fﬂ%"ﬁ angvez"ggig:
i i je vy y kil zkousek? " . 4
radionuklidii a deklaruje vyrobca dle vysledki zkoue piirodnich radionuklidd v suroving.
Dekdarace na DoP odpovids vysledkim zkouSek.

Kapitoia 4 - Rizeni vyroby

Otazky

Zjisténi, komentaf

1. Doélo od posledni inspekce ke zméné v technologii
vyroby kameniva? Jestlize ano, v dem spotiva?

NC

R

Od posledni inspekce nedoSlo k Zdédné zméné
v fechnologii vyroby kameniva.
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2. Je technolagicky postup/schéma v dokumentaci RV cf| NC | R | Technologicky postup uvedeny v popisu vyroby v kepitole
aktudlni a obsahuje vechny vyrobky zafazené do RV? Jsou jﬁ’; ﬁ’z‘}f:& ;ﬁg’ﬁ% 30 zgf‘n/mu_{e Zpuisob zhotoven! viech
uvedeny pokyny pro vyrobu v pfipadé nepfiznivého poéasi? -
L B V Priloze & 3 je zapracovéno fechnologické schéma linky
na tpraviu kameniva.
Pokyn pro vyrobu v pifpadd nepfiznivych povéirmostnich
podminek je dokumentovén v PRV v kapitole 4.
3. Jsou zpracované dokumentované postupy pro fizeni ¢f| Nc | R | Dokumentované postupy, vietné smémic, fédi, névodi
vyroby (véetné souboru béfiské dokumentace) k dispozici a instrukci vyplyvajicich z bénskych predpist jsou uloZeny
na vyrobné, jsou udrzovany a jsou i nadale dostate&né ‘z’ ﬁjﬁﬁﬁm‘:’douﬁho provozovny a jsou udriovény
k zaji&téni stabilntho vyrobniho procesu? y
g W P 1 nadsie jsou doststetné Kk zajisténf stabiiniho vyrobnitio
procesu.
4. Jsou pro pracovniky dostupné aktuaini instrukce pro NC | R | Instrukee pro obsiuhu, ddrzbu a sefizovéni vyrobnlho
obsluhu, Udrzbu a sefizovani vyrobniho zafizeni? zafizen] jsou pro pracovniky provozovny dostupné.
5. Je kaZdy vyrobek identifikovatelny ve smyslu jeho pivedu NC | R | /dentifikace je 2abezpecena v pribéhu celého vyrobniho
a druhu? v f v ylnjehop procesu, vietnd expedice. VWroba probihd vyluéné
z hominy provozovny Ceperka.
6. Ma vyrobce zpracovéan vhodny postup pro zajisténi NC | R | V loZisku se vyskytuje jeden druh hominy, a fo
vyroby, jestiize se v loZisku vyskytuje vice ne2 jedna hornina itrimg%sae;pm méniivost! jefi kvally jo urfen postup pro
ho kdyZ je kvali i &nliva a dodrZuje ho?
nebo kdy2 je kvalta suroviny proméniivé a dodr2uje ho vstupnf kontrolu materialu die kapitoly 5.3.1a) PRV.
Kapitola 5 — Kontrola a zkougeni
Otazky Zjisténi, komentaF
1. Je odpovi&dnost za kontroly pfi virobé aktudini, provadi N | R | Odpovédnosti za kontroly pii vyrobé jsou stanoveny
vjrobce vstupni, mezioperani a vistupni vyrobni kontroly a v kapitole 5.3.1 Pﬁ‘\{. Zaznamy o kontroinich Cinnostech
existujl o tomn z&znamy? vyrobee uvadf do Knihy prohlidek.
2. M4 vyrobce nezbytné vybaveni, zafizeni a vySkolené C | NC | R | Neposuzovéno, vjrobce ma poZadované zkousky
pracavniky pro provadén( kontrolnich zkouSek? Provadi tyto zajistény dodavaieisky.
zkousky podle odpovidajicich zkuéebnich postupl?
3. Zajistuje vyrobce pozadovanou Udrzbu a kalibraci C | Nc | R | Neposuzovéno, viz zjisténi u pfedchozi otézky &. 5.2.
méiicich a zkuSebnich zafizeni ve shodé s CSN EN 932-5a
ma o forn zédznamy?
4.V plipadé, 2e vyrobce neprovadi véechny normou cf/| Nc | R | V¥roboe ma providén zkousek zajiSténo dodavatelsky
pozadované zkousky, v jaké laboratofe mé tyto zkousky die smiouvy C. 284/2021 se ZKK, o ve Zkusebn/
smluvné zajistény? Uved &islo smlouvy a dokument o laboratofi . 1046, akrediftované CIA, zptisobilé die
zpiisobilosti laboratofe k prov&déni téchto zkoudek? g’g‘gggg Osvédten/ o akreditaci ¢. 54/2023 ze dne
T ; . i flloze & 2 PRV,
5. Zajistuje vyrobce poZadované kontrolni zkousky dle c/| NC | r | Kontrolni plén zkouSen! je stanoven v PFi 3 A
Kontrolniho planu? Jsou k dispozici protokoly o zkouskach? ég?r:‘cfsktr ;S;'; s";, fgﬁoﬂggﬁ?c‘f ;:gg_‘fo"g"y v poZadované
Byl deny roéni zkous Eech vyrobki? 0s
yly provedeny rocni zkousky u viech virobkd Protokoly o zkeuSkéch jsou u vyrobce k dispozici. Viroboe
proved! ve sledovaném obdobi roéni zkoudky, protokol
&, 795/22 zo dne 20.5.2022.
6. M4 vyrobce platné zkousky na odolnost kameniva proti ¢/| NC | R | Virobce mé provedeny zkousky na odoinost kameniva
alkalicko-kfemicité reakei, uvadi-li na trh vyrobky podie EN proti alkalicko-kiemicité reakci, aktugini Protokol o
12620, a odpovid4 deklarace vysledkam zkouSek? zhoudkéch reaktivnosti kameniva s alkéliemi ¢. 206721 byl
vystaven 27.9.2021.
Deklarace na ProhfdSenich o viastnostech odpovidé jejich
vysledkam.
7. Steduje a vyhodnocuje virobee pribézné vysledky Cf| NC | R | Visledky zkouSek jsou plebirény vedoucim provozovny
zkoudek viastnosti vyrobkd, zda jsou ve shodé z profokol: o vysledcich  zkousek  zhotovenych
s deklarovanymi hodnotami? g?v?;elslqr a posuzovény ve vziahu k dekiarovanym
Inotam.
Divuhodobé dokumentované sledovan! a vyhodnocovéni
wsfedktt zhkouSek viastnostl wvyrobki bylo doloZeno,
vyrobce mé sestaveny pfislusné tabuiky.
8. Viyrab vyrobce vyrobky pro Zelezniénl dréhy? Byly NC | R | Vyrobce nemé ve svém vyrobnim sortimentu vyrobky pro
provedeny v3echny potfebné zkougky téchto vyrobki? Zelezniéni dréhy.
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Kapitola 6 — Zaznamy

Otézky Zjisténi, komentaF
1. Pofizuje vyrobee v ramel RV stanovené zaznamy a jsou NC | R | V¥robce pofizuje vdechny normou stanovené zédznamy
tyto zéznamy Gpiné, prikkazné a Gitelné? (dile kapitoly 6 PRV), ty jsou tpiné, prokazné a ditelné.

2. Archivuje vyrobee zdznamy RV odpovidajicim zpGsobem NC | r | Virobce zédznamy archivije zpisobem  popsanym

a po pfedepsanou dobu?

v kapifole 6 PRV.

Kapitola 7 — Rizenf neshodného vyrobku

Otazky

ZjI8téni, komentar

Za pledméiné obdobi vyrobce zaznamenal nékolik

1. Zaznamenévé vyrobce piipady neshodnych vyrobkd dle NC | R : vyror ’ E

postupu pro ﬁzenivsr‘]eshod':‘éﬁo 3’),.,0,,,(”? yeh vy pﬁ;pggg Pnevyhavuﬂcf zmitosti findinich vyrobkii 4/8 P
a .

I P ; P - Vi i fijal ndpravnég opatfent,

2. Pro3etfuje virobce p¥iiny vzniku neshodnych vyrobkd, NC | R | VWrobce prosetfil vanik neshod a pitja :

piijima v ptipadé potfeby nezbyind napravna opatfeni a jsou zdznamy o fom vede ve formé tabulky. Neshodné vyrobky

o tom zéznamy? byly vypoféadény vracenim do vyrobniho procesit.

3. Mé vyrobce zajisténo, aby nebyl uveden na trh vyrobek, NC | R | Virobce udriovénim dokumentace RV a pinénim

ktery nvgnr:aé dek!ajrlované vlaitnos%? enn W poZadavial dokumentace zgjistuje, aby nehyl uveden na
trh vyrrobek, ktery nemd dekdarované viastnosti. -

4, Zaznamenal vyrobce ve sledovaném obdobi reklamaci? NC | R | V¥robce nezaznamenai ve siedovaném obdobi Zédnou

Postupoval vyrobce pii feSeni uplatnéné reklamacs
odpovidajicim zplsobem?

reklamaci. Knihws reklamack md zavedenu.

Kapitola 8 — Manipulace, skladovani a zavedeni podmlnek ve vyrobnich oblastech

Otéazky Zjisténi, komentar

1. Postupuje vyrobce pti manipulaci a skladovani vyrobki cft NC | R | Wroboe postupuje die kapitoly 8 PRV, vyrobna pouZivé

dle zpracovaného postupu a jeé tento postup dostate&ny zemnl skiddky. )

k zachovénf kvality virobku? Skiddky vyrobkii jsou oddéleny vzéjermnou vzdélenosti, po
napinénf pif vyrobé jsou skiadky véas vyvaZeny na urCené
skiddkovacl mists, podiof sklddek je pfirodné zpevnéné.
Postup je dostatecny k zachovani kvalify vyrobki.

2. Zajistuje vyrobee dostate&nou identifikaci polotovart a NG | R | /dentifikace vyrobki je zajisténa aZ do doby jejich prodeje.

vyrobkd aZ do doby jejich prodeje?

Skiddky findinich vyrobkil jsou identifikovany tabulkami
$ oznadenim frakel.

Kapitola 9 — Doprava a baleni

Otazky Zjisté&ni, komentaF

P P ; VWyirobee racoval dopravni Féad, pokyny pro pohyb
1. UdrZuje vyrobce v aktuainim stavu dopravni fad a jsou NC | R | WO vyp! ad, p "
informace z ného pfistupné pro viechny Géastniky dopravy ucastniki dopravy po provozovné na jeho podkladé jsou
v prostorach lomu? k dispoziei na vyvésce na expedici.
2. Uvédi na trh vyrobce jen nebalené vyrobky? Je obal NC | R | V¥robce uvédi na irh pouze vyrobky voiné loZené, balen]

opatfen &titkern s oznagenim CE a poZadovanymi
‘| informacemi, jestlize vyrobce dodéva balené wyrobky?

neni pouZivano.

Kapitola 10 - Vycvik pracovniki

Otézky

ZJi5téni, komentar

1. Zajiét’uje vyrobce vycvik pracovnikd, ktefi jsou soudasti
RV (v&etn& zainteresovanych pracovniki dodavatele) a jsou
o tom zéznamy?

NC

R

Pracovnici provozovny byli o pofadavcich na fizenf
vyroby Skoleni v rémci periodického Skoleni z poZadavk(
bériskych pledpist dne 10.2.2023, zéznam doloZen.

Formuléf OS ¢&. 33/52

Str.4/5




ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.0.

Oznameny subjekt &. 1392
Husova 2274, 508 01 Horice

Aktualni seznam vyrobki,
které jsou zafazeny v RV, vyrobce pro né vypracoval Prohlaseni o viastnostech a piipojil k nim oznaceni CE.

Vyrobek

€SN EN
0/M4P | 4/8P |BM6P (16132 P

12620 X X X X

13043 X X X X

13139 X

13242 X X X X

13450

Vysvétlivky: Uvadani vyrobku na trh podle konkrétni nomy je oznageno kiizkem v pfisludném Fadku.

Piehled o neshodach zjisténych pri auditu:

Kapitola - - - - - -

Druh neshody - - - - - -

Termin odstranéni - - - _ . _

Datum ovéreni - - - _ - -

Ovéril posuzovatel - - - - - -

Datum zpracovani: 3.5.2023 Posuzovatel: Jan Brzek, DiS.

Podpis posuzovatele: %
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