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ZPRAVA O DOZORU

NAD RiZENiM VYROBY
¢islo: CPR - 058/2023

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované podminky
pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh (dale jen CPR).

Vyrobce/ Klient

Provozovna

Virobek

Zakazka Cislo

Smlouva o certifikaci &islo

Za spravnost zpravy odpovida

Datum vydani zpravy

Ceské stérkopisky spol. s r.o.
Cukrovarska 34 _
190 00 Praha 9 - Cakovice

ICO: 275 84 534

ZLOSYN
277 48 Veltrusy

Piirodni tézené kamenivo
058/2023
284/2021
Ing. Petra Kubistova M "q“jl

3. éervence 2023

Zprava obsahuje celkem 4 strany véetné strany tituinl a 1 pfilobu.

Zprava byla vystavena v jednom vyhotoveni. Original ohdrZel kiient, kopie je uloZena v archivu OS &. 1392.
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Potet stran (4

1. Udaje o vyrobku

Shoda RV s harmonizovanou normou byla pfi certifikaci RV posouzena OS & 1392 systémem 2+,
ktery vyplyva z CPR, piiloha V a z tabulky ZA.2a harmonizované normy, a je popsan v certifikaénim
schématu &. 2. Klient na provozovné vyrabi a uvadi na trh v ramci schvaieného RV vyrobek, ktery je

identifikovan jako:

Pfirodni téZzené kamenivo.

2. Seznam podkladl pro posouzeni

Identifikacni ddaje o klientovi;

Priruka fizeni vyroby a dokumentace RV,

Protokoly o zkousce typu vyrobku: 1652/21;

Protokol o vysledku certifikace SRV &.: CPD-5016/206/20086;
Osvédeenl o shodé fizeni vyroby &.: 1392-CPR-443;

Zaznamy vyrobce,

Zprava z pfedchoziho dozoru nad fizenim vyroby &.: CPR-046/2022.

3. Normativni dokumenty pouzité pfi AVCP

Technické piedpisy

Nafizeni Evropskéhco parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkil na trh, ve zn&ni pozdéjsich pledpis(;
Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakoni

ve znéni pozdé&jsich pfedpis(;

Viyhladka SUJB o radiaéni ochrané &. 422/2016 Sb. (§ 102 a Piiloha &. 28).

Harmonizované normy

EN 12620:2002+A1:2008
EN 13043:2002/AC:2004

EN 13139:2002/AC:2004
EN 13242:2002+A1:2007

Ostatni dokumenty

Kameniveo do betonu

Kamenhivo pro asfaitové smési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, leti&tnich a jinych dopravnich ploch

Kamenivo pro malty

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym
pojivem pro inZenyrské stavby a pozemnf komunikace

NB-CPD/SG02/04/010r1 — Poziéni dokument SG02 — Osvédéovani fizeni vyroby kameniva,
NB-CPD/AG/08/009r1 — Poziéni dokument — Disledky oprav tiskovych chyb, dodatkl a revizi
harmonizovanych evropskych norem pro NO;

NB-CPR/14/612r7 — Pozi¢éni dokument — Vydavani osvédéenl podle CPR;

NB-CPR/16/684r3 - Poziénl dokument - Cetnosti dozor(), posouzenl a hodnoceni Fizeni vyroby:;
NB-CPR/17/722r8 — Pozitni dokument — Pokyn pro O8 k AVCP podle CPR;

NB-CPR/17/743r4 — Poziéni dokument — Zakladni podminky pro OS ve vztahu k preznaéeni;
NB-CPR/17{744r2 — Poziéni dokument — Subdodavky Cinnosti OS;

NB-CPR/18/772r2 — Poziéni dokument — Dotisk protokolll o zkou&ce;

NB-CPR/19/792r5 — Poziéni dokument — PouZiti historickych dat;

NB-CPR/19/793r4 — Poziéni dokument — Pokryti harmonizovanymi normami;

NB-CPR/19/813r1 — Poziéni dokument — Pokyn pro OS poskytujici sluzby ve vztahu k pfeznadenym
stavebnim vyrobkiim v AVCP systémech 1+, 1 a 2+;

NB-CPR/20/852r3 — Pozi¢ni dokument — Udrzovani osvédéeni CPR b&hem covidu-19;
NB-CPR/22/889r3 — Pozi¢ni dokument — Datované a nedatované odkazy.

Dokumentované postupy COV;

Certifikadni schéma &. 2.
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4. Dozorovy audit ve vyrobné a fizeni vyroby
4.1 Pozadavky na Fizeni vyroby
Pozadavky na fizeni vyroby jsou stanoveny harmonizovanymi normami, technickymi pfedpisy a
harmonizovanymi horizontalnimi dokumenty uvedenymi v odstavei 3.
4.2 Posuzovani
Planovany dozorovy audit u klienta provedi posuzovatel OS &. 1392 Jan Brzek, DiS. dne 21.6.2023.
Predmétem dozoru bylo posouzeni dokumentace RV, zaznamil a inspekce vyrobny s ohledem na
zajisténl stalost viastnosti. Audit byl proveden za pfitomnosti zastupce klienta. PIinéni pozadavkl
pfedmétnych harmonizovanych norem a technickych piedpisl je zaznamenéno v Checklistu, ktery je
pitlohou této zpravy.
Jedna se o prilbézny pravidelny dozor OS nad RV klienta.
4.3  Zjisténi z dozorového auditu
+ Vyrobce poskyluje zdroje potfebné kudrzovani a zlepSovani systému managementu, ma
k dispozici kompetentni pracovniky k zajisténi fungovani vdech procesil, udrfuje nezbytnou
infrastrukturu a prostfedi, provozuje technologické zafizeni zajisfujici stabilitu vyrobnich procesii
a dosazeni shody vyrab&nych wvyrobkd, Pidl dokumentované informace a poskytuje zdroje
potfebné pro monitorovani a méfeni.
e Rozsah provozovaného RV, ve vztahu k harmonizovanym norm&m pro kamenivo, zfistal od
posledniho posouzeni beze zmé&ny.
Vyrobce uvadi na trh vyrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004,
EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.
¢ Sortiment vyrobkl vyrabé&nych v systému 2+ se od posledniho auditu nezménil. Pfi potfebé
zafazenl nového vyrobku do RV je vyrobce povinen predlozit OS Zadost o jeho zafazenl do RV a
vykonat zkougky typu pfedmé&tného vyrobku.
Vyrabéné frakce:  0/4P, 4/8P, 8/16P, 16/22P
o Pfi poslednim auditu nebyly zji$t&ny neshody.
» Auditem nebyly zjistény neshody.
o Dal3i dllezita zjisténi : —
Vysledkem dozorového auditu fizeni vyroby je zjist&nl, Ze fizeni vyroby klienta vyhovuje
poZadavkim certifikace.
5. Zavér hodnoceni
Na zaklade zjisténi z vykonanych dozorovych &innosti a vyhodnoceni uvedenych v odstavci 4.3
posuzovatel/\VVP doporuéuje ponechat klientovi udélenou certifikaci RV.
Vedouci posuzovatel: Karel Krutil Podpis: /\]\/\/W\/\/
6. Pfezkoumani a rozhodnuti

Vedouci OS pfezkoumal provedene dozorové ginnosti a pofizené zdznamy z dozoru ziskané b&hem
etapy stanoveni a rozhodl, ze:
a) Klient udrzuje podminky pro fadné fungovant zavedeného Ffizenl vyroby pfi vyrob& kameniva.

b) Klient zajistuje provadéni pozadovanych kontrolnich zkousek vyrobkil zafazenych v RV a
predlozil vysledky téchtc zkousek.

¢) Klient vydal a udrZuje aktuaini Prohlaseni o-vlastnostech a deklarované hodnoty jednotlivych
zakladnich charakteristik jsou ve shodés vysledky provedenych zkousek typu.

d) Rizeni vyroby spliiuje poZadavky/certifikaén/ho ‘schématu &. 2.
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e} Posuzované fizeni vyroby i nadale odpovida stanovenym poZadavkim a Ize vyjadfit shodu
s normami a normativnimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3.

f) Vysledkem dozoru je rozhodnutl, Ze fizenl vyroby i nadale

odpovida pozadavkim harmonizovanych norem
uvedenych v bodé 3 a OS nadale ponechava v platnosti vydanou certifikaci fizeni vyroby.
Datum: 3. éervence 2023 Podpis vedouciho OS &. 1392: f&/{ /ﬂ/ﬁ
7. Zavér

a) Zjisténi a zavéry uvedené viomto protokolu plati za pfedpokladu, 2e nedojde ke zméné
skute¢nosti, za kterych bylo posouzenl shody fizeni vyroby provedeno, pokud by tato zména
mohla ovlivnit viastnosti vyrobk( (napf. zmé&na harmonizované normy, technickych pfedpis(,
vyrobnl technoelogie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni}.

b) Klient je povinen udrzovat v aktualnim stavu dokumentaci fizeni vyroby, efektivné provozovat
fizeni vyroby a provadét v poZadované cetnosti pfedepsané kontroly a zkousky.

c) Klient musi fidit vyrobu tak, aby vlastnosti vyrobki uvadénych na trh byly ve shodé s vlastnostmi,
které deklaruje na zékladé vysledkd zkousky typu v prohlaseni o vlastnostech.

d) Posouzeni a hodnoceni SRV (FPC) nezahrnuje posouzenl celkové shody vyrobku s technickou
specifikaci.

e) V pripadé, Ze klient bude chtit uvést na trh novy vyrobek, podie harmonizované normy jiz
uvedené v osvédéeni o shodé Ffizeni vyroby, musi nejdfive provést nebo zajistit provedeni
zkousky typu pfedmétného vyrobku a pozadat OS o jeho zafazeni do fizent vyroby.

f) V pfipadé, Zze klient bude chtit uvést na trh vyrobek podle harmonizované normy, ktera doposud
nenl uvedena v osvéd&eni o shodé fizenf vyroby, musi nejdiive provest nebo zajistit provedenl
zkousky typu vyrobku podie této normy a pozadat OS o rozsifeni Fizeni vyroby o tuto normu.

g) OS bude minimdin& jednou ro¢né provadét pribéZny dozor, posuzovanl a ovéfovani stalosti
vlastnosti provozovaného fizeni vyroby, ktery je podminkou platnosti certifikace.

h) Dozorem nebyly zjist&ny neshody, které by vyZadovaly zvysen( Setnosti dohledu. Dalsi dozor nad
RV provede OS v oznameném terminu v pfigtim roce.

i) Dozorem nebyly zjistény neshody vyZadujici opakovany dozor.

Pfilcha: Checklist
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Oznameny subjekt €. 1392
Husova 2274, 508 01 Hofice

CHECKLIST

pro dozorovy audit fizeni vyroby kameniva
podie certifikaéniho schémalu ¢. 2

Klient Ceské Stérkopisky spol. s r.0., Cukrovarska 34, 190 00 Praha 9 — Cakovice

Provozovna ZLOSYN Cislc_: provozovny: 206

Adresa provozovny Piskovna ZLOSYN, 277 46 Veltrusy

Posuzovatel Jan Brzék, DiS. . Datum auditu: 21.6.2023

Vedouci posuzovatel | Karel Krutil

Pozorovatel -

Za vyrobce Libor Cermak

Pouzity zpisob AVCP - systém 2+. Na provozovné je zavedeny systém fizeni vyroby pro vyrobu kameniva podle téchto
norem (nehodici se Skrini):

EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007,
EblA2150:20000050004, ERl482 88200802004,

Na strané 5 je uveden aktuéini seznam vyrobk(, u nichZ byla provedena po&ategni zkoudky typu (TT), a které jsou
v rémci fizeni vyroby (RV) na provozovn& vyrabény, zkou$eny a uvadény na trh.

Stupné hodnoceni poFadavkii pfi auditu:

C = [conformify) — poZadavek spinén — shoda. _

R = {remark) — poZadavek spinén s diféimi nedostatiy — méné vyznamné neshoda, které nezpiisobuje riziko v efektivnim fungovénf RV
a musi byt odstranéna v urdeném dase. Termin odstranéni dohodne posuzovatel s kfientem a uvede jej ve Zjisténi.

NC = {non conformily) — poZadavek nespinén — neshoda - nepinéni, kleré oviivriuje fungovéni a efeldivity RV takovym zpasobem, Ze
produkty nemohou byt naddle uvddény na irh. Posuzovalel pofidi zéznam o neshodé a odkez © zdznamu uvede ve Zjisténl. Pl
zZjisténi neshody se zvaZuje potfeba opakovéni celého auditu RV nebo jeho désti.

- Ve sloupci Hodnocenf se kifZlcem oznadf stupefi hodnoceni poZadavku formulovaného v ofédzee.
- Ve sloupci Zjisténi, komentar se uvadi pozitivni nebo negativni zjisténi, upfesnéni jak a kde je poZadavek dokumentovén, pfipadné
dohodnuté ferminy odstranénf neshod, pfifeZitosti ke zlepSovani, nebo jine dileZité poznatky. PouzZivany termin wvyroboe” oznaCuje kiienta.

Kapitola 1 — Uvod

Otazky Zjisténi, komentaF

1. Uved neshody zjist&né pfi poslednim auditu. Byly NC | r | P posfednim auditu dne 10.6.2022 nebyly 2jistény Zédné
odstranény viechny zji§i&né neshody a je o tom zdznam? neshody.

2. Byl od posledniho auditu zafazen do RV novy vyrobek NC I R L’;r:;:‘io"a"ém obdobf nebyl do RV zafazen Z4dny novy

(ktery a kdy} a byla u ného provedena zkouska typu (TT)?

Provozovna je driitelem platného Osvéddens o shodé RV
& 1392-CPR-443 ze dne 8.7.2013. Qdkazy ha AVCP jsou
s nim ve shodé.

3. Méa wyrobce aktusinf Osvéd&eni RV a jsou odkazy na NC | R
AVCP ve shodé s timto Osvedenim?

4. Ma vyrobce provedeny zkougku typu vEech vyrobki, NC | R | Pro veskeré vyrobky, které vyrobce uvédi na irh pod

které uvadi na trh pod oznagenim CE a viastni o tom oznacenim CE, mé provedeny zkousky TT. PredloZil

protokol oTT? Protokol & 1552/21 ze dne 6.8.2021.

5. Viypracoval virobce Prohlagent o viastnostech (DoP) a je NC | R | Prohiéseni o viasthostech (DoF), vydand dne 24.3.2023
farovana troveli viastnosti vyrobkil ve shodé s vysledk pro veskeré vjrobky zafazené v RV (0/4P, 4/8P, 8/16P

?_erléa b p 4 a 16/22P), obsahujif vechny poZadované informace.
’ Dekiarovand droveri viastnosti je ve shodé s vysledky TT.

6. PFipojil virobce k vjrobkiim uv&d&nym na trh Stitek s NC | R | Vyrobce pripojil k vyrobkim Stftek s oznacenim CE

oznadenim CE a s pozadovanymi informacemi? § poZadovanymi informacemi.

Formulaf OS ¢, 33/52
Str.1/5



ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.0.

Oznameny subjekt €. 1392
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i 7 I ist €. " P ze dne
7. Obsahuje pravedni dokument k vyrobku (dodac list) C/{ NC | R | Provéfen dodaci list &. D230515003 vyrobku 0/4P ze
potadové &islo, identifikaci virobku, odkaz na nomu, podle 16.6.2023. Dodaci listy vyrobkit prodavanych v rmei RV
kieré je uvadé&n na trh, datum vystaveni a zaznam o obsahujl potfebné néiezitosti. . .
provedené vystupni kontrole? Doporuéeni posuzovatele: Dopinit na dodacl list
informaci o provedené vystupnf kontrole.
8. Uvadi virobce na trh dalif vyrobky mimo ramec Rv? NG | R | Wrobce uvédi mimo rémec RV na fth napf. vjrobek
Pokud ano, uved kters. Jsou jejich dodacf listy odligeny? Zéasyp B, provéieny dodac list ¢. D230515007 ze dne
16.6.2023. Dodaci listy vyrobki: proddvanych mimo ramec
RV jsou odlifeny.
Kapitola 2 — Organizace
Otazky Zjisténi, komentar
1. Jsou stanoveny v ramci RV odpov&dnosti, pravomoci a NC | R | Rozdéleni odpovédnost! a pravomocl je zpracovéno
vzdjemné vziahy mezi pracovniky ktefi oviiviiuji jakost v kapitole 2.1 Pllirucky fizeni vyroby (défe jen P RV) a je
aktualni a jsou dodrzovany? dodrZovéno.
2. Je ustanovena osoba odpov&dnd za RV ha provozovné, NC | R | Osobou odppvédggu za RV Je i _"Ed‘f‘fe_ vedoucl
mé piisluiné pravomoci a adpovadnost za zajisténi spinéni provozovny Libor Cermék. Pl auditu predloZil jmenovéni
pozadavki na RV? (jméno, datum jmenovéni nebo pfedani ze dne 15.4.2009.
pracovni napiné).
2 PP Vyirobce své Ginnosti v rémci RV ve sledovaném obdobf
3. Bylo RV pfezkouméno v odpovidajicim intervalu, byly NC [ R | ¥¥ - d ol
projgdnénypuréené oblasti a jepo tomlzéznam? Y plezkoumal, projednal stanovené oblasli., Plediozil
Zaznam ze dne 15.2.2023.

Kapifola 3 — Postupy Fizeni

Otazky Zjisténi, komentaf
1. Doslo od posledniho auditu ke zrﬁéném - NG| R Ve slegovaném obdobi nedoélo v dotazovanych oblastech
{personainim, organiza&nim, vy&tu zavedenych vyrobkovych ke zmenam.
norem nebo dalsim zmé&nam) a oznamil vyrobee tyto zmény
pisemné ozndmenému subjektu (O8)?
2. Obsahuje dokumentace RV pozadované &asti: Prirugku, |\ G/l NC | R | Dokumentace RV a jejf aktuéin! stav:
Piilohy, Formulafe, Externi dokumentaci, Postupy a jsou : fRV v platném vydénl . 1 ze dne 15.11.2006, vietné
udrZovany v aktualnim stavu? Odpovida struktura P ",f_?)’;n T
o 7 L)
dokumenti nadéle poZadavkim normy? v Pifloze & 1 PRV a jsou k dispozic;
« Externi dokumentace — vyrobce mé aktudini viyrobkové
CSN EN 12620+A1, 13139, 13043 a 13242+A1.
Seznam fizené extemni dokumentace na Formul4fi 06 je
aktuding;
* Posiupy - soubor provozni dokumentace obsahuje
i pfistugné pracovni postupy.
Struittura dokument odpovidd i nadédle poZadavkim
normy.
3. Zabezpetuje virobce na provozovné nakters sluzby, které [\C/| NC | R | V¥robce nevyulivd dodavalelskych slueb, vSechny
majl viiv na kvalitu vyrobki dodavatelsky? (Jestlize ano, uved Cinnosti s viivem na kvalitu vyroby zabezpecuje viastnimi
sluzbu, dodavatele, specifikuj smiouvu.) Je zajigténo, 28 prostiedky.
vyrobce nese odpové&dnost za kvalitu dodavanych sluzeb?
- ; ; iny & dokumentovén v kapifole
4. M4 vyrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a cfi NC | R | Pivod a druh suroviny je strucné " Kap
jeiim plvodu, jsou k dispozici mapy zobrazujic! loZisko a 3.3PRY, podrobné pak v geologicke dokumentaci loZiska.
t&ebni plan? Petrograficky popis  suroviny fe souééstr_ Protokolu
o zkouskéch reaktivnosti kameniva s alkéliemi &. 1492/22
ze dne 21.12.2022.
TeéZebni plan je souldsti bérisko-technické dokumentace,
postup téZby je zndzomén v zékdadni diini mapé.
5. Identifikoval viTobce nebezpecné iatky v lokalits? Je cft NC | R | Vyrobce v lokslité neidentifikoval 2édne nebezpecné létky.
k dispozici aktualni protokol o méfen{ obsahu pfirodnich Obsah  prirodnich radionukfidd  je dokumentovén
radionuklidti 2 dekiaruje vyrobce dle vysiedky zkousek? v [Roiokald € HGE8ATE0 SodneN2s D208 heny
vroboe piedioZil, Dekiarovand hodnota uvedena v DoF
odpovidé vysledkiim zkousSek.
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Kapitola 4 — Rizeni vyroby

Otazky Zjisténi, komentéar
1. Doglo od posledni inspekce ke zméné v technologii NC | R | Od posledni inspekce nedoSlo k Zadné zméné
viroby kameniva? Jestiize ano, v éem spociva? v technologii vyroby kameniva.
2. Je technologicky postup/schéma v dokumentaci RV C/|NC | R Tecfg:olqgicky postup uvedeny v popisu vyroby v kapitole
aktualni a obsahuje vdschny vyrobky zafazené do RV? Jsou 4 PRV je aktudin/ a z;hmu;e zpisob zhotoveni vsech
uvedeny pokyny pro vyrobu v pfipad& nepfiznivého potasi? vyrobki: zafazenych do RV. o y
Pokyn pro vyrobu v pfipadé nepiiznivych povétrnostnich
podminek je dokumentovén v PRV v Kapitole 4.
3. Jsou zpracované dokumentované postupy pro fizenf cf| NG | r | Dokumentované posiupy, vietné smémic, fédu, névody
viroby (vetn& souboru bafiské dokumentace) k dispozici a instrukcl vyplyvajicich z bariskych pfedpisil jsou uloZeny
na vyrobn&, jsou udrzovany a jsou i nadéle dostateéné v kanceldfi vedouciho provozovny a jsou udriovény
k zajisténi stabilnfho vyrobniho procesu? o = N
Jsou dostatecné k zajisténf stabilniho vyrobniho procesu.
4, Jsou pro pracovniky dostupné aktuaini instrukce pro NC | R | nstrukce pro obsluhu, udribu a sefizovéni vyrobniho
obsluhu, Gdr#bu a sefizovan! vyrobniho zatizenl? zafizen jsou pro pracovniky provozovny dostupné.
5. Je kazdy vyrobek identifikovatelny ve smyslu jeho pivodu NC | R | /dentifikace je zabezpeCena v prubshu ceiého vyrobniho
a druhu? procesu, véeiné expedice. Vyroba probihd vyludng
Z horniny provozovny Ziosyri.
6. Mé vyrobce zpracovan vhodny postup pro zajisténi c/|NC | R |V loZisku se vyskytuje jeden druh hominy, a to

vifroby, jestiize se v loZisku vyskytuje vice neZ jedna hornina
nebo kdyZ je kvalifa surgviny proménliva a dodrzuje ho?

Stérkopisek.

Pro pfipad proménlivosii jejf kvality je urCen postup pro
vstupni kontrolu maleriélu die kapitoly 5.3.18) PRV
{v pfipadé zajilovaného vstupniho maferidly je sniZen
vykon tfidide a zintenzivnéno pranf v dpravnické Hince).

Kapitola 5§ — Kontrola a zkougeni

Otézky

Zjisténi, komentar

Odpovédnosti za koniroly pii vyrobé jsou stanoveny

1. Je odpovédnost za kontroly pfi vyrobé aktuaini, provad( C{il N{R by " i veiy

vyrebce vstupni, mezioperatni & vystupni vyrobni kontroly a v kapitole 53.1 P, RV. Vyrobce kontroly provédi vietné

existujl o tom zéznamy? dennich pochiizek a vizudinich kontrol jakosti produkiu
& sklddkovani.
Zaznamy o kontroinich ¢innostech pfi vyrobé jsou struéné
vedeny v Knize kontrol, zéznamy o strofich v rémci
provoznich zdznamii v knihdch jednotlivych strojnich
zarizeni.

2. Ma vyrobce nezbytné vybavenl, zafizenl a vySkolené ¢ | Nc | R | Veposuzovéno, vyrobce ma  poZadované  zkousky

pracovniky pro provadéni kontrolnich zkougek? Provadi tyto zajistény dodavalelsky.

zkousky podle odpovidajicich zkuZebnich postupii?

3. Zajituje vyrobce poZadovanou tdrzbu a kalibraci ¢ | NC | R | Neposuzovéno, viz zjisténl u pfedchozf otazky ¢. 5.2.

méficich a zkuSebnich zafizeni ve shodé s CSN EN 932-5 a

ma o tom zéznamy?

4. V piipad8, %e vyrobce neprovadi viechny nomou ¢/| NC | R | Virobce mé provédeni zkousek zajiSténo dodavateisky

poZadované zkousky, u jaké laboratofe ma tyto zkousky die smiouvy C. 284/2021 se ZKK, CSJ’-O', ve Zkuiebnl

smluvné zajistény? Uved dislo smlouvy a dokument o laboratoli €. 1046, akreditované CIA, zplsobile die

zpiisobilosti laboratofe k provadéni téchto zkousek? g’g‘gggg Osvédieni o akreditact ¢. 54/2023 ze dne

5. Zajistuje vyrobce pozadované kontrolni zkousky dle cf| Nc | R | Kontrolnf pién zkouSeni je stanoven v Priioze ¢. 2 PRV,

Kontrolniho planu? Jsou k dispozict protokoly o zkouskach? ";y’;‘;g;z ;aﬂgt;‘;-z:‘;‘;;csﬁ SV{J)’L"‘?J"” vyr’lfof:eo i"gg:gic‘ vo

deny roéni zkougky u viech wyrobka? s

Byly provedeny rocni ¥ v sledovaném obdobi byly provedeny u viech vyrobka roénf
zkousky, vyrobce o tom viastni protokol & 1518/22 ze dne
15.7.2022.

6. M4 vyrobce platné zkousky na odolnost kameniva proti NC | R | Wrobce ma provedeny zkousky na odoinost kameniva

alkalicko-kiemiéité reakci, uvadi-li na trh vyrobky podle EM
12620, a odpovida deklarace vysledkim zkougek?

proti  alkalicko-kfemiCité  reakci, pfedioZil  protokol
&. 1492/22 ze dne 21.12.2022. Dekiarace na Prohiasenich
o viastnostech odpovidd jejich vysledkiim.
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Vysledky zkousek fsou piebirény vedoucim provozovny

7. Sleduje a vyhodnocuje vyrobce pribézné vysledky C/INC | R £ ; o ;
zkouéekjv]as‘t’zost{ vyrobkii, zda jsou ve shodé z protokoli o wysledcich  zkouSek  zhotovenych
s deklarovanymi hodnotami? dodavatelsky a posuzovény ve vztahu k deklarovanym
hodnofam.
Vyrobce doloiil diouhodobé dokumentované sledovanf
a vyhodnocovéni vysledkd zkouZek viastnost! vyrobku.
8. Viyr&bl vyrobce vyrobky pro Zeleznini drahy? Byly NC | R | V¥robce nema ve svém vyrobnim sortimentu vyrobky pro

provedeny véechny potfebné zkouky téchto vyrobk(?

Zelezniéni dréhy.

Kapitola 6 — Zaznamy

Otaxky Zji&téni, komentaf
1. Pofizuje vyrobce v rémci RV stanovené zaznamy a jsou NC | R | Vyrobce porizuje vSechny nommou stanovené zéznamy
tyto zéznjamvyy' upiné, prikazné & GiteIné? RE (dle kapifoly 6 PRV), ty jsou iiplné, prikazné a Citelnd.
2. Archivuje viroboe zéaznamy RV odpovidajicim zptisobem NC | R | Wrobce Zé;['amy archivije  zpisobsm  popsanym
a po predepsanou dobu? v kapitole 6 PRV.
Kapitola 7 - Rizeni neshodného vyrobku
Otazky Zjigténi, komentar
. : . . 7 I plipady
1. Zaznamenavé vyrobee pfipady neshodnych virobki die NG | R | Za pfedmétné obdobi vyrobce zaznamenal p.
postupu pro fizeni neshodného virrobku? ZVyS&ﬂéhO podsrfného u vymbku_ 4/8F, 8/16PF a 16/22P
a dafe pripady zvySeného nadsitného u vyrobku 8/16F.
_— : . . . . 7 i i iku neshodnych vyrobk
2. Prosetfuje vyrobce pfi&iny vzniku neshodnych vyrobkl, NG | R | Wrobce prodetiuje piiciny vzni
piijima v pfipadé potieby nezbytna ndpravnd opatfeni a jsou zjiténych ve sisdovaném obdobl, zéznamy o tfom vede
o tom zéznamy? prostiednictvim tabutky.
- e ? Vrobce udriovdnim dokumentace RV a pinénim
.M t&no, aby nebyl uveden na trh vyrobek, NC | R A i
ﬁteryén?,:.?: ﬁi,ﬁzﬁfané vlziinosg‘?u W poZadavki dokumentace zajiStuje, aby nebyl uveden na
) irh vyrobek, ktery nema dekiarované viastnosti.
4, Zaznamenal vyrobee ve sledovaném obdobi reklamaci? NG | R | V¥robce nezaznamenal ve sledovaném obdobi Zadnou
Postupoval vyrobce pfi feSeni uplatnéné reklamace reklamaci. Knihu reklamaci mé zavedenu.
odpovidajicim zpisobem?

Kapitola 8 — Manipulace, skladovani a zavedeni podminek ve vyrobnich oblastech

Otazky Zjisténi, komentar
g # ; : i “ Dopravni 7réd je udriovén v akiudinim stavu, pohyb
1. Postupuje vyrobce pfi manipulaci a skiadovani vyrebki C/INC | R - < ; )
dle zpracovaného postupu a je tento postup dostatecny a provoz vozidel dopraveu v prostor’éch piskovny je Fizen
k zachovani kvality vyrobku? na jeho podk!ac_fé dop_rgvnfm ;nat’femm.
Pro zékladni orientaci je pfi vjezdu do provozovny na boku
hlavnf budovy mapka s piijezdovymi trasami ke skiddkam.
2. Zajistuje vjrobce dostate&nou identifikaci polotovard a NC | R | /dentifikace polotovaril & vyrobki je vjrobcem zajisténa aZ

vyrobk( aZ do doby jejich prodeje?

do doby jejich prodeje.
Skiddkovaci mista expedovanych vyrobki jsou oznadena
tabulkami s velikostmi frakcf.

Kapitola 9 — Doprava a baleni

Otazky Zjisténi, komentar
S1rie v i Dopravni fad je udriovén v aktudinim stavu, pohyb
1. Udrzuje vyrobee v aktudlnim stavu dopravni fad a jsou Cfl NC [ R = .
informace z ného pfistupné pro viechny tgastniky dopravy a provoz vozidel dopraved v prostoréch plskovny je fizen
v prostoréch lomu? na jeho podkladé dopravnim zna&enim.
Pro zékladnf orientaci je pfi viezdu do provozovny na boku
hlavnl budovy mapka s pffjezdovymi trasami ke sklddkam.
2. Uvadi na trh vyrobee jen nebalené vyrobky? Je obal NC | R | Vyrobce uvédl na irh pouze vyrobky voing foZene, balen

opatien &titkem s oznagenim CE a poZadovanymi
inforrmacemi, jestliZze vyrobce dodéava balené vyrobky?

nenf pouZivano.
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Kapitola 10 - Vycvik pracovnikil

Otézky Zjisténi, komentaf
1. Zajituje vyrobee vycvik pracovniki, kiefi jsou souEasti cf| NC | R | Pracovnici provozovny byli o poZadavcich na fizeni
RV (vEetné zainteresovanych pracovnik dodavatele} a jsou vyroby $koleni v rémci periodického Skoleni dne 7.2.2023.

{Pozn.: Skoteni proved! Ing. Karel Herrmann dohromady
s pracovniky provozoven Qtradovice a Kienek.) Zaznam
o Skoleni doloZen vé. podpisti déastniki.

o tom zaznamy?

Aktuilni seznam vyrobki,

které jsou zafazeny v RV, vyrobee pro né& vypracoval ProhlaSeni o viastnostech a pfipojil k nim oznateni CE.
Vyrobek '

¢SN EN
0/4P | 4/8P | 8MGEP [16/22P

12620 X X X X

13043 X X X X

13139 X
13242 X X x X
13450

Vysvétiivicy: Uvadéni vyrobku na trh podie konkrétni normy je oznadeno kfizkem v piisiugném fadku.

Prehled o neshodach zjisténych pii auditu:

Kapitola - - - - - -

Druh neshody - - - - - -

Termin odstranéni - - - - - -

Datum ovéieni - - - - - -

Ovéiil posuzovatel - - - - - -

Datum zpracovani: 21.6.2023 Posuzovatel: Jan Brzek, DiS.

Podpis posuzovatele: @
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